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0. ABKURZUNGSVERZEICHNIS

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz

BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

BL Berliner Liste

BLA-Sud Blankenburger Siden

BSO Berliner Schulbauoffensive

BV Bauvorhaben

DIN Deutsches Institut flir Normung

FHTW Fachhochschule fir Wirtschaft- und Technik

Gl Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische

ha Hektar

LAGA Bund / Lander - Arbeitsgemeinschaft Abfall

NHN Normalhdéhennull

OH Grob bis gemischtkdrnige Boden mit humosen Beimengungen
oT Ortsteil

SE enggestufte Sanden

SenSW Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen Berlin
SuU Sand-Schluff, 5 bis 15 Gew.-% < 0,063 mm

SuU* Sand-Schluff, 15 bis 40 Gew.-% < 0,063 mm

ST* Sand-Ton, 15 bis 40 Gew.-% < 0,063 mm

TL leicht plastische Tone

UF Untersuchungsflache

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen

wu wasserundurchlassig

20, Z1 Zuordnungswerte nach LAGA

ZTV E-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr

Erdarbeiten im Straflenbau
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1. ZUSAMMENFASSUNG

Die fir eine Teilflache des potentiellen neuen Stadtquartiers ,Blankenburger Suden®,
(ehemaliges Rieselfeld und ehemaliger Standort der Fachhochschule fir Wirtschaft- und
Technik (FHTW)) in Berlin-Pankow durchgefiihrten orientierenden Baugrundunter-
suchungen haben ergeben, dass innerhalb der Untersuchungsflachen UF | und UF I, lokal
in UF V und UF VIII, bis in Tiefen zwischen ca. 0,3 m und maximal 2,8 m unter Gelande
Aufflllboden ansteht, der sich als mittelsandiger, schwach humoser und humoser, zum Teil
schwach schluffiger und schluffiger Feinsand, versetzt mit Ziegel-, Mortel- und Betonresten
darstellt.

Innerhalb der Ubrigen Untersuchungsflachen UF Ill bis UF X konnten ansonsten, bis in
Tiefen zwischen ca. 0,1 m und maximal 0,8 m, im Mittel bis ca. 0,4 m unter Gelande, Ober-
bzw. Mutterbéden, meist als humose, schwach mittelsandige Feinsande mit bereichsweise

schluffigen Beimengungen, erbohrt werden.

Gewachsene Sande wurden zunachst, unmittelbar unterhalb der Aufflll- bzw. Oberbdden,
Uberwiegend in Form von Mittel- und Feinsanden mit schwach schluffigen Beimengungen,
erkundet. Diese Sande der Bodengruppen SE und SU reichen bis in Tiefen zwischen ca.

0,5 m und 2,0 m, bereichsweise bis maximal 6,0 m unter Gelande.

Darunter folgen entweder Geschiebelehm- und -mergelschichten der Bodengruppen ST*
und TL oder stark schluffige Feinsande der Bodengruppe SU*. Sandschichten, die dartiber
hinaus vorherrschen sowie den anstehenden Geschiebemergel durchziehen und
unterlagern, kdnnen vornehmlich den Bodengruppen SE, SU und SU* zugeordnet werden.

Die Oberbdden sind locker, die Auffullbdden sowie die oberflichennah anstehenden
Sande locker und mitteldicht, die innerhalb der Mergelschichten vorliegenden
Sandschichten meist mitteldicht und die Sande unterhalb der Geschiebemergelschichten
mindestens mitteldicht und dicht gelagert.

Die Ansprache des Geschiebebodens vor Ort und im Labor weist diesem eine weich-steife,
Uberwiegend steife, steif-halbfeste, halbfeste und in tieferen Lagen bereichsweise auch

eine halbfest-feste Zustandsform zu.

Grundwasser wurde bei den zwischen April und Juli 2019 durchgefiihrten Baugrund-
untersuchungen vornehmlich im westlichen und sudwestlichen Untersuchungsbereich als
freies Grundwasser, auf der gesamten Flache dariiber hinaus als Schichtenwaser, in
Tiefen zwischen 1,1 m und 5,6 m unter Gelande bzw. auf Ordinaten zwischen ca. 44,8 m

und 51,6 m Uber NHN, eingemessen.
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Aufgrund oberflachennah anstehender bindiger Béden ist darlber hinaus in jeder

Tiefenlage auftretendes Schichten- und Sickerwasser zu erwarten.

Zur Einmessung aktueller Grundwasser- bzw. Schichtenwasserstande wurden auf den
Untersuchungsflachen UF | bis UF X zudem insgesamt 20 Grundwassermessstellen (P1

bis P20) als so genannte Rammpegel errichtet.

Zur Bemessung von Versickerungsanlagen kann fir die, Uberwiegend unterhalb der Ober-
und Aufflllbéden erkundeten Béden der Bodengruppen SE und SU mit Durchlassig-
keitsbeiwerten von ki = 1 x 10* m/s (SE) bzw. von ki = 5 x 10° m/s (SU) gerechnet werden.
Es wird empfohlen, eine Versickerung von Niederschlagswasser Uber entsprechend

dimensionierte Mulden oder Gber Muden- / Rigolensysteme zu realisieren.

Die Analyse von Mischproben gemal Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) erbrachte an den insgesamt 30 untersuchten Bodenproben keine Uberschreit-
ungen der Prifwerte fir den Wirkungspfad Boden - Mensch, Nutzungsarten Kinderspiel-
flachen, Wohngebiet sowie Park- und Freizeitflachen. Der Vergleich mit den, fur das
Schutzziel Grundwasser, in der Berliner Liste 2005 angegebenen Beurteilungswerten flr

einen Flurabstand < 5 m, erbrachte ebenfalls keine Auffalligkeiten.

Hinsichtlich des Wirkungspfades Boden-Nutzpflanze wurden fur den im Ammonium-Nitrat-
Auszug analysierten Parameter Cadmium auf einer Untersuchungsflaiche Uberschreit-
ungen des Mallnahmewertes, auf zwei weiteren Flachen zudem des geltenden Mal3-

nahmewertes, u.a. flr stark cadmiumanreichernde Gemusearten, nachgewiesen.

Die analytische abfalltechnische Untersuchung der unterhalb vorhandener Oberbdden, bis
3,0 m unter Gelande anstehenden Bdden gemal den Mitteilungen der Landerarbeits-
gemeinschaft Abfall (LAGA), Mitteilung 20, ergab flr zwei Untersuchungsflachen, an den
dort aufgeschlossenen Auffullboden, fur vier von insgesamt 30 analysierte Mischproben

Verunreinigungen, die fur diese Proben einem Zuordnungswert Z1 der LAGA entsprechen.

Die Grundung der geplanten Neubauten kann grundsatzlich, unter Einhaltung der nach-

folgend aufgefihrten Voraussetzungen, flach, Uber Bodenplatten erfolgen.

Weitere Hinweise und Angaben zur Bauausflhrung, zur Grindung von Bauwerken sowie
von Frei- und Verkehrsflachen werden im Folgenden ebenso gegeben wie zur Versicker-

ungsfahigkeit anstehender Boden.
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2, VERANLASSUNG

Die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen Berlin (SenSW Berlin) hat uns
beauftragt, fir eine Teilflache des potentiellen neuen Stadtquartiers ,Blankenburger
Siden“ (ehemaliges Rieselfeld und ehemaliger Standort der Fachhochschule fir
Wirtschaft- und Technik (FHTW)) in Berlin-Pankow, orientierende Boden- und
Baugrunduntersuchungen vorzunehmen und die Ergebnisse innerhalb eines Berichtes
darzustellen.

Untersuchungsgrundlage bildete dabei die Vergabeunterlage der SenSW Berlin BLA-SUd-
2018-1 vom 21.11.2018 (vgl. Unterlage U 3.1).

3. UNTERLAGEN

Fir die Bearbeitung standen die nachfolgend aufgefiihrten Unterlagen zur Verfigung:
U 3.1 Vergabeunterlage der SenSW Berlin BLA-Sid-2018-1 vom 21.11.2018

u3z2 Unterlagen zum Untersuchungsgebiet Blankenburger Siden, Ubersandt am

21.03.2019 via e-mail durch den Auftraggeber, SenSW Berlin:

- Auskilnfte aus dem Bodenbelastungskataster Berlin, Katasternummern 1444,
vom 23.03.2017 und 17982, vom 07.12.2018, des Umweltamtes Pankow von
Berlin

- Gefahrdungseinschatzung Malchow, im Stadtbezirk Berlin-WeilRensee,
Bodenuntersuchungen der Rieselfelder sudlich des Blankenburger Plaster-
wegs und des FlieRgrabens, erstellt durch das AZB, Analytisches Zentrum
Berlin-Adlershof in der Forgenta GmbH, vom 03.12.1992

- diverse Leitungsauskiinfte

u33 Gebietsabgrenzung Kernflache, Vorbereitende Untersuchungen Blankenburger
Siuden, SenSW Berlin, M.: 1 : 15.000, ohne Datum

u34 Karten, Plane, Daten - Online, der SenSW Berlin (FIS-Broker-https://fbinter.stadt-
berlin.de/fb/index.jsp)

u3s Regenwasserbewirtschaftungskonzepte fiir drei Quartiere im Berliner Nordosten,
Endbericht 11.2017, der Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH aus
Hoppegarten, vom 18.11.2017
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Unser Baugrund- und Grindungsgutachten mit Umweltanalytik 908-18 vom
24.09.2018 sowie unser Bericht zur Umweltanalytik Graben NA1-901-19 vom
14.02.2019 zum Bauvorhaben BSO Il - Neubau einer Grundschule mit Sporthalle,
Heinersdorfer Stral3e 22 in 13129 Berlin-Pankow

Stellungnahme zu Informationen Gber Kampfmittel fiir das Areal Blankenburger
Pflasterweg und Umgebung in 13129 Berlin Pankow, OT Blankenburg, der
Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin, vom 30.04.2019

Ergebnisse der bodenmechanischen Untersuchungen des Grundbaulabors der
Fachhochschule Potsdam, zum BV Vorbereitende Untersuchungen ,Blanken-
burger Stden*, Untersuchungsflachen UF | bis UF X, April bis Juli 2019

Untersuchungsergebnisse (Analyse von Bodenproben) gemal® BBodSchV /
Berliner Liste und LAGA zum BV Vorbereitende Untersuchungen ,Blankenburger
Siden®, Untersuchungsflachen UF | bis UF X, der Wessling GmbH aus Berlin,
April bis August 2019



GmbH

4, UNTERSUCHUNGSFLACHEN

Bei dem zu begutachtenden Standort zur Realisierung des neuen Stadtquartiers
,Blankenburger Suden“ im Bezirk Pankow, handelt es sich um eine ca. 90 ha
groReTeilflache (Teilgebiet A), die im Einzelnen den ehemaligen FHTW-Standort und die
vollstandig zurlickgebaute Landespolizeischule am Blankenburger Pflasterweg sowie die
sudlich angrenzenden, sich bis zum Gewerbegebiet Heinersdorf erstreckenden land-
wirtschaftlich genutzten Flachen umfassen.

Hier ist geplant, die bis ca. 1968 Uberwiegend, mit Ausnahme eines stddstlich gelegenen
Randstreifens, als Rieselfelder genutzte Flache, mit 5.000 bis 6.000 Wohnungen, ein-

schlieRlich samtlicher InfrastrukturmafRnahmen neu zu bebauen.

Lage, GréRe und Lasten der geplanten Baukdrper sowie der Stral’en- und Tramtrass-

ierungen liegen derzeit noch nicht vor.

Im Folgenden wird von einer 5-6 geschossigen Neubebauung ausgegangen.
Als Grindung der Neubauten werden Flachgriindungen mittels Bodenplatten bis in Tiefen

zwischen 1,0 m und maximal 3,0 m unter Gelande angenommen.

Die relativ ebene, bis auf das Gelande der ehemaligen FHTW, unbebaute und
unversiegelte Flache, besitzt Gelandeordinaten zwischen ca. 47,0 m dber NHN am
Schméckepfuhlgraben und ca. 55,0 m dber NHN am Blankenburger Pflasterweg und fallt

damit von Nordosten nach Sidwesten ab (vgl. Unterlage U 3.4).

Gemal Unterlage U 3.1 wurde das ca. 90 ha grolRe Areal, in Anlehnung an die Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), in zehn etwa gleich grof3e Teilflachen

ahnlicher Nutzung aufgeteilt (Untersuchungsflachen UF | bis UF X).

Dabei entspricht der ehemalige FHTW-Standort der Untersuchungsflache UF |, die brach
liegende Flache, auf der sich vormals u.a. die Landespolizeischule befand, der Unter-
suchungsflache UF Il und die landwirtschaftlich genutzten Gebiete den Untersuchungs-
flachen UF Il bis UF X.

Die im nordlichen Bereich des Untersuchungsgebietes befindliche Kindertagesstatte (Kita
Blankenburger Wichtel) sowie der im Sudwesten geplante Standort der Berliner
Schulbauoffensive (BSO) (vgl. Unterlage U 3.6), waren nicht Bestandteil unserer

Untersuchungen.

Die Lage des betrachteten Standortes und die Aufteilung des Gesamtareals in die zehn
Teilflachen UF | bis UF X geht aus der Anlage 1, Seite 1 bis Seite 3, der jeweiligen
Untersuchungsflachen hervor.
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5. BAUGRUND
51 Vorkenntnisse

GemaR den Unterlagen U 3.2 bis U 3.6 liegt der Untersuchungsstandort im Ubergangs-

bereich zwischen der im Pleistozan gebildeten Barnimhochflache und dem Panketal.

Hier ist unterhalb von Oberbdden und / oder anthropogener Aufflllungen mit méachtigen
Geschiebelehm- und -mergelvorkommen zu rechnen, die bereichsweise von Sanden
durchzogen und Uberdeckt werden.

Die Machtigkeit der Geschiebedecksande nimmt dabei von mehreren Metern im Westen

auf wenige bis mehrere Dezimenter im Osten ab (vgl. Unterlage U 3.5).

Die im Jahr 2018 auf dem sudwestlich gelegenen BSO-Standort durchgefiihrten Baugrund-
untersuchungen haben ergeben, dass bis in Tiefen zwischen 0,3 m bis 0,8 m unter
Gelande Oberbdden anstehen, die von feinsandigen Mittelsanden und mittelsandigen
Feinsanden mit meist schwach bis stark schluffigen, lokal zudem schwach humosen
Beimengungen, unterlagert werden.

Ab Tiefen zwischen 3,7 m bis 4,5 m unter Ansatzpunkt folgt den Sanden, bis zur Auf-
schlussendteufe von maximal 10,0 m, sandiger Geschiebemergel.

Die Oberbdden sind locker, die gewachsenen Sande locker und mitteldicht gelagert.

Dem Geschiebeboden konnte eine durchweg halbfest-feste Zustandsform zugewiesen
werden (vgl. Unterlage U 3.6).

5.2 Baugrunduntersuchungen

Zur Vorerkundung des Baugrundes wurden zwischen April und Juli 2019, auf den
Untersuchungsflachen UF | bis UF X, jeweils 15 Kleinbohrungen (S1-l bis S15-1; S1-II bis
S15-II, S1-1ll bis S15-IlI,...,S1-X bis S15-X) abgeteuft.

Der Feststellung der Lagerungsdichte bzw. der Festigkeit anstehender Bdden dienten
dartber hinaus 5 Rammsondierungen (R) mittels schwerer Rammsonde (DPH) je Unter-
suchungsflache, die den gleich nummerierten Kleinbohrungen zugeordnet wurden.

Die Kleinbohrungen (S) reichten dabei bis in Tiefen von 5 x 6,0 m, 5 x 8,0 m und 5 x 10,0
m unter Gelande; die Rammsondierungen (R) wurden bis jeweils 10,0 m unter Gelande
gefuhrt.

Auf Grund des vorliegenden Kampfmittelverdachtes (vgl. Unterlage U 3.7) wurden alle

Kleinbohrungen vorab mittels Bohrlochsondierung freigemessen.
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Die Einmessung der Aufschlussansatzpunkthéhen erfolgte Uber die, der Unterlage U 3.2

entnommenen Hohenpunkte.

Die Lage der Kleinbohrungen und Rammsondierungen ist innerhalb der Anlage 2 der

jeweiligen Untersuchungsflachen UF | bis UF X dargestellt.

5.3 Ergebnisse der Baugrundaufschliisse

Auf Grundlage der, wahrend der Feldarbeiten erstellten Schichtenverzeichnisse und einer
durch uns vorgenommenen Bodenansprache, wurden die in der Anlage 3 der jeweiliegen
Untersuchungsflachen dargestellten Schichtenprofile angefertigt. Im Einzelnen kann am

Untersuchungsstandort vereinfacht von folgendem Baugrundaufbau ausgegangen werden:

- anthropogene Aufflllungen
- Oberbdden
- gewachsene Sande

- Geschiebelehm und Geschiebemergel

anthropogene Auffillungen:

Aufflllbéden wurden im gesamten Bereich der Untersuchungsflachen UF | und UF II, lokal
in UF V (S3-V und S8-V) sowie bereichsweise in UF VIII (S1-VIII bis S3-VIII, S7-VIII und
S8-VIII), vornehmlich als mittelsandiger, schwach humoser und humoser Feinsand, der mit
Ziegel-, Mortel- und Betonresten versetzt ist sowie zum Teil schwach schluffige und
schluffige Bestandteile beinhaltet, aufgeschlossen.

Lokal konnten hier auch Kies und Schotterschichten sowie Asphaltreste (S6-11) erbohrt
werden.

Im Bereich des ehmaligen FHTW-Standortes (UF 1) ist das Gelande dariber hinaus grof3-
flachig durch Beton- und Asphaltabdeckungen versiegelt.

Die anthropogenen Auffillungen reichen bei UF | bis in Tiefen zwischen ca. 0,6 m und 2,8
m, im Mittel bis ca. 1,3 m unter Gelande, bei UF Il bis in Tiefen zwischen ca. 0,3 m und 2,1
m, im Mittel bis ca. 1,1 m unter Gelande.

Die innerhalb der Untersuchungsflachen UF V und UF VIII aufgeschlossenen Auffullungen

treten bis in Tiefen zwischen ca. 0,5 m und 1,4 m unter Ansatzpunkt auf.

Auf Grund der Schlagzahlen der schweren Rammsonde kann fir die sandigen Auffull-

bdden von einer vornehmlich lockeren und mitteldichten Lagerung ausgegangen werden.

Es wird daruf hingewiesen, dass Auffullbdden auch im Bereich von Zu- bzw. Feldwegen
innerhalb aller tbrigen Untersuchungsflachen (UF IIl bis UF X) anstehen.

-10 -
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Oberbdden:

Im Bereich der Untersuchungsflachen UF Il bis UF X wurden, mit wenigen, wie oben be-
schriebenen Ausnahmen, oberflachennah Ober- bzw. Mutterbéden aufgeschlossen, die
sich meist als humose, schwach mittelsandige Feinsande mit bereichsweise schluffigen

Beimengungen darstellen.

Die Oberbdden sind Uberwiegend locker gelagert und reichen bis in Tiefen zwischen ca.
0,1 m und maximal 0,8 m, im Mittel bis ca. 0,4 m unter Gelande.

gewachsene Sande:

Gewachsene Sande wurden zunachst, unmittelbar unterhalb der Aufflll- bzw. Oberbdden,
teilweise (UF |, UF V und UF X), lokal (UF II), ansonsten in allen anderen Bereichen, Uber-
wiegend in Form von mittelsandigen Feinsanden mit schwach schluffigen Beimengungen
und feinsandigen Mittelsanden, vereinzelt auch als grobsandige Mittel- und mittelsandige
Grobsande, erkundet.

Diese Sande, die gemafly DIN 18196 den Bodengruppen SE (enggestufte Sande) und SU
(Sand-Schluff-Gemisch) entsprechen, reichen im Bereich der Untersuchungsflachen UF |
bis UF IV und UF VIII bis in Tiefen zwischen ca. 0,5 m und 6,0 m unter Gelande, innerhalb
der Gbrigen Untersuchungsflachen UF V, UF VI, UF VII, UF IX und UF X bis in Tiefen
zwischen ca. 0,5 m und maximal 2,0 m unter Gelande.

Unterhalb der vor beschriebenen SE- und SU-Béden folgen zunachst entweder Ge-
schiebelehm- und -mergelschichten oder stark schluffige Feinsande der Bodengruppe SU*.
Sandschichten, die dartber hinaus vorherrschen sowie den anstehenden Geschiebe-
mergel durchziehen und unterlagern, kénnen vornehmlich den Bodengruppen SE, SU und

SU* zugeordnet werden.

Die oberflachennah anstehenden Sande sind locker und mitteldicht, die innerhalb der
Mergelschichten vorliegenden Sandschichten meist mitteldicht und die Sande unterhalb

der Geschiebemergelschichten mindestens mitteldicht und dicht gelagert.

Die Ergebnisse der Rammsondierungen sind neben den zugehdrigen Kleinbohrungen und

innerhalb der Anlage 3 der jeweiligen Untersuchungsflache UF | bis UF X dargestellt.

Geschiebelehm und Geschiebemergel:

In nahezu allen Aufschlissen wurde sandiger Geschiebemergel erkundet, der sich ober-
flachennah bereichsweise als sandiger Geschiebelehm darstellt.
Auf Grund der tonigen Anteile dieser gemischtkérnigen Bodenarten kénnen diese den

Bodengruppen ST* (Sand-Ton-Gemisch) und TL (Ton, leicht plastisch) zugeordnet werden.

-11 -
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Die Ansprache des Geschiebebodens vor Ort und im Labor weist diesem eine weich-steife,
Uberwiegend steife, steif-halbfeste, halbfeste und in tieferen Lagen bereichsweise auch
eine halbfest-feste Zustandsform zu, was durch die durchgefihrten bodenmechanischen

Laborversuche im Wesentlichen bestatigt wurde.

54 Bodenmechanische Laborversuche

Die an gewonnenen gestdrten Bodenproben der Untersuchungsflachen UF | bis UF X
durchgefuhrten bodenmechanischen Versuche dienten, neben der Quantifizierung und
Bestatigung unserer Ansprache, der Klassifizierung und Benennung anstehender Bdoden
sowie daruber hinaus auch zur Festlegung von Bodenkennwerten.

Im Einzelnen wurden dazu an reprasentativen Bodenproben je Teilflache zehn Korn-
verteilungen ausgeflhrt, deren Ergebnisse innerhalb der Anlage 4 der jeweiligen Unter-

suchungsflachen dargestellt sind.

Konsistenzgrenzen sowie Wassergehalte gemischtkérniger Béden der Bodengruppen ST*
und TL kénnen der Anlage 5 und der Anlage 6 der jeweiligen Untersuchungsflachen ent-

nommen werden.

Danach besitzen die Geschiebebdden der Bodengruppen ST* und TL bei weich-steifer
Konsistenz einen Wassergehalt von w = 13,1 bis 14,9 %, im Mittel w = 14,0 %, bei steifer
Konsistenz w = 11,7 bis 13,7 %, im Mittel w = 12,7 % und bei halbfester Zustandsform
einen Wassergehalt zwischen w= 7,1 % und 12,1 %, im Mittel ca. w = 10,7 %.

Die in tieferen Lagen bereichsweise erbohrten ST*- und TL-Bdden mit halbfest-fester

Konsistenz weisen Wassergehalte zwischen w = 7,3 bis 9,9 %, im Mittel w = 8,4 % auf.

5.5 Homogenbereiche / Bodeneigenschaften und -klassifizierung

Die im Bereich des Untersuchungsstandortes anstehenden Bdden kénnen gemalt VOB
Teil C, Ausgabe 2012 und Ausgabe 2015, DIN 18196:2011-05 sowie ZTV E-StB 09 wie
folgt eingestuft und klassifiziert werden:

Oberboden (UF Il bis UF X)

Bodengruppe: OH

Lagerung: locker

Verdichtungsfahigkeit: gut bis mittel

Frostempfindlichkeit: gering bis mittel frostempfindlich (F2)
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Der Oberboden entspricht nach VOB Teil C, Ausgabe 2012 (DIN 18300) der Bodenklasse
1 (Oberboden). Nach DIN 18915:2002-08 kann der Oberboden fiir vegetationstechnische

Zwecke der Bodengruppe 2 zugeordnet werden.

Homogenbereich A / Auffillung (UF I, UF I, teilweise UF V und UF VIil)

Bodengruppe: A (SE, SU, SU*, lokal GlI)
Lagerung: locker und mitteldicht
Verdichtungsfahigkeit: SE: gut bis mittel

SuU: gut

SU*  mittel
Frostempfindlichkeit: SE: nicht frostempfindlich (F1)

SuU: gering bis mittel frostempfindlich (F2)
SU*  sehr frostempfindlich (F3)

Durchlassigkeit [m/s]: SE: ki=1x 103 bis 1 x 10*
SU:  ki=1x10%bis 5x 106
SU*  ki=5x10%bis 5x 108

Die Auffillung entspricht nach VOB, Teil C, Ausgabe 2012 (DIN 18300) den Bodenklassen
3 (leicht I6sbare Bodenarten) und 4 (mittelschwer I6sbare Bodenarten).

Homogenbereich B / Sande

Bodengruppe: SE, SU, SU*
Lagerung: locker, mitteldicht und dicht
Verdichtungsfahigkeit: SE: gut bis mittel

SuU: gut

SU*  mittel
Frostempfindlichkeit: SE: nicht frostempfindlich (F1)

SuU: gering bis mittel frostempfindlich (F2)
SU*  sehr frostempfindlich (F3)

Durchlassigkeit [m/s]: SE: ki=1x 103 bis 1 x 10*
SU:  ki=1x10%bis 5x 10
SU*  ki=5x10%bis5x 108

Die Sande entsprechen nach VOB, Teil C, Ausgabe 2012 (DIN 18300) vornehmlich der
Bodenklasse 3 (leicht Idsbare Bodenarten).

Homogenbereich C / Geschiebelehm und -mergel

Bodengruppe: ST TL

Festigkeit: weich-steif, steif, steif-halbfest, halbfest, halbfest-fest
Verdichtungsfahigkeit: manig

Frostempfindlichkeit: sehr frostempfindlich (F3)

Durchlassigkeit [m/s]: ST  ki=1x107 bis1x 10

TL: ki=1x 108 bis 1 x 10°
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Der Geschiebeboden entspricht nach VOB, Teil C, Ausgabe 2012 (DIN 18300)
vornehmlich der Bodenklasse 4 (mittelschwer l|6sbare Bodenarten), bei mindestens
halbfest-fester Konsistenz der Bodenklasse 5 (schwer I6sbare Bodenarten).

Im Bereich der Geschiebebdden ist zudem mit Sand- und Kieslagen sowie mit Stein-

hindernissen zu rechnen.

Die angegebenen Durchlassigkeitsbeiwerte wurden auf der Grundlage der ermittelten

Kornverteilungen und unserer Erfahrung festgelegt.

Werden genauere Werte zur Durchlassigkeit anstehender Bdden erforderlich, sind

weiterreichende Labor- bzw. Feldversuche durchzufihren.

5.6 Bodenkennwerte

Fir erdstatische Berechnungen kénnen, auf Grund der Ansprache der gelieferten Proben,
der Bohr-, Sondier- sowie der bodenmechanischen Versuchsergebnisse und unserer Er-
fahrung am Untersuchungsstandort die charakteristischen Bodenkennwerte der folgenden

Tabelle 1 angesetzt werden.

Tabelle 1: charakteristische Bodenkennwerte
Bodenart Bodenkennwerte
Wichte Wichte Reibungs- Kohasion Steife-
feucht Auftrieb winkel ziffer
YK Yk o'k c’k/ cuk Esk
[kN/m?] [KN/m?] [°] [KN/m?] [MN/m?]
Oberboden 18 10 27,5 -/ - --
Auffillung 18 10 30,0 - /- --
Sand
locker 18 10 30,0 -/ - 15
mitteldicht 18 1 32,5 -/ - 30
dicht 19 1 35,0 -/ - 50
Geschiebeboden
weich 19 11 27,5 5/20 5
steif 20 11 30,0 10/40 15
halbfest 21 12 30,0 20/80 30

Die Tiefenlagen der in der Tabelle 1 angegebenen Bodenschichten sind der Anlage 3 der

jeweiligen Untersuchungsflachen UF | bis UF X zu entnehmen.
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6. UMWELTANALYTIK BODEN
6.1 Vorkenntnisse

Gemaly Unterlage U 3.2 war das Untersuchungsgrundstiick seit dem 15.09.1993 im
Bodenbelastungskataster von Berlin (BBK) unter der Nummer 1444 eingetragen und wird
seit dem 22.05.2018 neu, unter der Katasternummer 17982 als altlastverdachtige Flache
gefuhrt.

Hier bestehen, aufgrund der, zwischen den Jahren 1886 und 1969, zur Abwasser-
aufbringung genutzten Flache mit Schlammtrockenplatzen und Absetzbecken (ehemalige

Rieselfelder), Anhaltspunkte fur eine schadliche Bodenveranderung oder Altlast.

In jungster Vergangenheit wurde der Uberwiegende Untersuchungsbereich, die Flachen UF
[l bis UF X, als Ackerbau- und Grinlandflache, die Flachen UF | und UF Il als Gewerbe-

standorte (ehemaliger FHTW-Standort bzw. Landespolizeischule) genutzt.

Zur Einschatzung mdglicher oberflachennaher Schadstoffbelastungen wurden im
Dezember 1992, im Bereich der Rieselfelder sudlich des Blankenburger Pflasterweges,
insgesamt 14 Rammkernsondierungen bis jeweils 1,4 m unter Gelande niedergebracht,
von denen die Untersuchungspunkte 6 bis 14 im unmittelbaren Untersuchungsbereich

lagen (vgl. Unterlage U 3.2).

Die Analytik der Bodenmischproben erfolgte dabei hinsichtlich Schwermetalle (SM),
flichtige und extrahierbare Halogenverbindungen (EOX, LHKW), polycyclische aroma-
tische Kohlenwasserstoffe (PAK), Monoaromaten (BTEX), Anionen, Ammonium, pH-Wert

und Gesamtcyanid.

Als Ergebnis konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass im v.g. Untersuchungs-
bereich keine Grenzuberschreitungen gemafl 1992 qdltiger Berliner Liste, fur den
betrachteten Pfad Boden-Grundwasser festgestellt wurden.

Fir Schwermetalle wurden Uberschreitungen der zum Zeitpunkt der Untersuchung giiltigen
Richtlinie der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umweltschutz, fur tolerierbare

Gehalte in Oberbdden fur Nutzungsbereiche von Garten, analysiert.
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6.2 Untersuchungsprogramm

BBodSchV:

Zur orientierenden Ermittlung der rdumlichen Verteilung ggf. vorhandener Schadstoffe im
Boden wurden in Anlehnung an die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) auf jeder der zehn, etwa 9 ha grof3en Untersuchungsflachen UF | bis UF X, 15
Handbohrungen (HB1-I bis HB15-I; HB1-Il bis HB15-Il,...,HB1-X bis HB15-X) bis in eine

einheitliche Tiefe von jeweils 0,6 m unter Gelande ausgefuhrt.

Die Entnahme der Einzelproben erfolgte horizontweise Uber die Tiefen von 0,0 m bis 0,1
m, 0,1 m bis 0,35 m und 0,35 m bis 0,60 m unter Gelande.

Aus den Einzelproben wurden je Teilflache drei Mischproben (je Horizont eine Misch-
probe), insgesamt also 30 Mischproben so gebildet, dass daraus Bereiche &hnlicher
Zusammensetzung und Nutzung resultieren.

Dabei wurde u.a. berlcksichtigt, dass der stliche Bereich der Untersuchungsflachen UF
VIl (HB13-VII bis HB15-VIl) und UF X (HB1-X, HB2-X, HB7-X, HB8-X und HB13-X) bisher
ausschlieRlich landwirtschaftlich und nicht, wie das Uberwiegende Untersuchungsgebiet,
als Rieselfeld genutzt wurden. Die Einzelproben der v.g. Handbohrungen wurden dem zu
Folge bei der Analytik nicht bericksichtigt, um Verfalschungen der Ergebnisse zu

vermeiden.

Die Bezeichnung der Mischproben orientiert sich dabei an den Untersuchungsflachen und
-horizonten, so dass exemplarisch die Mischprobe des 1. Untersuchungshorizontes (0,0-
0,1 m) der Untersuchungsflache UF | mit MP Bo1-I bezeichnet wurde.

Die Analytik der gewonnenen Bodenproben erfolgte fir die o.g. Horizonte an jeder
Mischprobe in Anlehnung an die BBodSchV und / oder Berliner Liste, zur Beurteilung des
Wirkungspfades Boden-Mensch sowie zur orientierenden Abschatzung des Wirkungs-
pfades Boden-Grundwasser, hinsichtlich Schwermetalle (Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer,
Quecksilber, Nickel, Zink), Arsen, Cyanide gesamt, Polycyclische aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAK), Mineraldlkohlenwasserstoffe (MKW) und Pflanzenschutzmittel
(schwerfliichtige Chlorkohlenwasserstoffe). Zudem wurde, zur Beurteilung des Wirkungs-
pfades Boden-Nutzpflanze, die Untersuchung auf die Parameter Blei, Cadmium und

Thallium im Ammonium-Nitratauszug durchgefihrt.

Die Handbohrungen wurden unmittelbar neben den, innerhalb der Anlagen 2 der jeweiligen
Untersuchungsflachen dargestellen Aufschlussansatzpunkte der gleichnummerierten Klein-
bohrungen angeordnet. So liegt beispielsweise die Handbohrung HB1-I unmittelbar neben

der Kleinbohrung S1-I, etc..
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LAGA:

Zur orientierenden abfalltechnischen Altlastuntersuchung sowie zur Abschatzung von
Entsorgungskosten wurden im Zuge der Baugrunduntersuchungen darlber hinaus, je
Untersuchungsflache, aus allen Kleinbohrungen, weitere Umweltproben als Einzelproben,
unterhalb vorhandener Oberbdden, bis 3,0 m unter Geldande enthommen. Aus den Einzel-
proben wurden dann je Untersuchungsflache, in der Regel drei Mischproben aus jeweils
funf Kleinbohrungen gebildet.

Die analytische Untersuchung erfolgte an allen insgesamt 30 Mischproben, gemaf der
Tabelle 11.1.2-1 (Mindestuntersuchungsprogramm fiir Boden bei unspezifischem Verdacht),
der Mitteilungen der Bund / Lander - Arbeitsgemeinschaft Abfall - LAGA - Mitteilung 20, im

Feststoff und im Eluat.

Zudem wurden Einzelproben als Ruckstellproben gesichert, was ggf. eine spatere spezi-

fizierte Analytik einzelner Parameter erlaubt.

Die Mischprobenbezeichnung, die Entnahmestellen und -tiefen fir die hinsichtlich LAGA

analysierten Mischproben, geht aus der Tabelle 2 hervor.

Tabelle 2: Bildung der Bodenmischproben mit Entnahmetiefen
UF / Horizont Bildung der Mischproben (Entnahmetiefe)
Mischprobe [m]
UFI MP1-l A S1-1(0,0-0,8); S2-1 (0,0-0,6); S3-1 (0,0-1,0); S4-I (0,0-1,5); S5-I (0,0-0,8);

S6-1 (0,0-1,0); S15-1 (0,0-2,8)

$12-1(0,0-1,9); S13-1 (0,0-0,7); S14-1 (0,0-1,0)
MP3-I Bo S1-1(0,8-3,0); S2-1 (0,6-3,0); S3-I (1,0-3,0); S4-I (1,5-3,0); S5-1 (0,8-3,0);

MP2-| A S7-1(0,0-1,0); S8-I (0,0-2,2); S9-1 (0,0-1,7); S10-1 (0,0-1,0); S11-1 (0,0-1,0);

S6-1 (1,0-3,0); S7-1 (1,0-3,0); S8-I (2,2-3,0); S9-I (1,73,0); S10-1 (1,0-3,0);
S$11-1 (1,0-3,0); S12-1 (1,9-3,0); S13-I (0,7-3,0); S14-I (1,0-3,0); S15-I (2,8-3,0),

UF Il MP1-Il A S1-11 (0,0-1,0); S2-11 (0,0-1,3); S3-I1 (0,0-1,4); S4-I1 (0,0-0,3); S5-I (0,0-0,6);
S6-11 (0,0-0,3); S7-11 (0,0-1,1)
MP2-Ii A S8-11 (0,0-1,1); S9-11 (0,0-0,75); S10-11 (0,0-1,0); S11-11 (0,0-1,7);
S12-11(0,0-1,0); S13-I1 (0,0-2,1); S14-11 (0,0-1,1); S15-11 (0,0-0,8)
MP3-Ii Bo S1-11 (1,0-3,0); S2-11 (1,3-3,0); S3-I1 (1,4-3,0); S4-I1 (0,3-3,0); S5-I (0,6-3,0);
S6-11 (0,3-3,0); S7-1 (1,1-3,0); S8-I1 (1,1-3,0); S9-II (0,75-3,0);
S10-11 (1,0-3,0); S11-11 (1,7-3,0); S12-11 (1,0-3,0); S13-11 (2,1-3,0);
S14-11 (1,1-3,0); S15-11 (0,8-3,0)
UF Il MPA-IlI Bo S1-111 (0,5-3,0); S2-111 (0,75-3,0); S3-111 (0,1-3,0); S4-1ll (0,25-3,0);
S5-111 (0,35-3,0)
MP2-Ill Bo S6-111 (0,6-3,0); S7-l1l (0,4-3,0); S8-lIl (0,4-3,0); S9-11l (0,3-3,0);
S10-11l (0,4-3,0)
MP3-Ill Bo S11-11l (0,3-3,0); S12-111 (0,2-3,0); S13-l11 (0,6-3,0); S14-111 (0,3-3,0);
S15-111 (0,3-3,0)
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Tabelle 2 - Fortsetzung: Bildung der Bodenmischproben mit Enthahmetiefen

UF/ Horizont Bildung der Mischproben (Entnahmetiefe)
Mischprobe [m]
UF IV MP1-IV Bo S1-1V (0,5-3,0); S2-1V (0,3-3,0); S3-1V (0,3-3,0); S4-1V (0,3-3,0);
S5-IV (0,3-3,0); S6-1V (0,3-3,0)
MP2-1V Bo S7-1v (0,3-3,0); S8-1V (0,3-3,0); S9-1V (0,3-3,0); S10-1V (0,6-3,0);
S11-1V (0,5-3,0)
MP3-IV Bo S12-1V (0,6-3,0); S13-1V (0,45-3,0); S14-1V (0,3-3,0); S15-1V (0,5-3,0)
UFV MP1-V Bo S1-V (0,3-3,0); S2-V (0,35-3,0); S3-V (0,45-3,0); S4-V (0,35-3,0);
S5-V (0,5-3,0)
MP2-V Bo S6-V (0,3-3,0); S7-V (0,3-3,0); S8-V (0,35-3,0); S11-V (0,3-3,0);
S12-V (0,3-3,0)
MP3-V Bo S9-V (0,3-3,0); S10-V (0,3-3,0); S13-V (0,6-3,0); S14-V (0,4-3,0);
S15-V (0,4-3,0)
UF VI MP1-VI Bo S1-VI (0,5-3,0); S2-VI (0,3-3,0); S3-VI (0,3-3,0); S4-VI (0,55-3,0);
S5-VI (0,35-3,0)
MP2-VI Bo S6-VI (0,3-3,0); S7-VI (0,3-3,0); S8-VI (0,3-3,0); S9-VI (0,35-3,0)
MP3-VI Bo S10-VI (0,3-3,0); S11-VI (0,5-3,0); S12-VI (0,45-3,0); S13-VI (0,4-3,0);
S14-VI (0,45-3,0); S15-VI (0,6-3,0)
UF VII MP1-VII Bo S1-VIl (0,5-3,0); S2-VII (0,3-3,0); S3-VII (0,35-3,0); S4-VII (0,4-3,0);
S5-VII (0,45-3,0); S6-VII (0,55-3,0)
MP2-VII Bo S7-VII (0,45-3,0); S8-VII (0,55-3,0); S9-VII (0,35-3,0); S10-VII (0,5-3,0);
S11-VIl (0,35-3,0); S12-VII (0,45-3,0)
MP3-VII Bo S13-VIl (0,4-3,0); S14-VII (0,35-3,0); S15-VII (0,3-3,0)
UF VIIIMP1-VIII Bo S1-VIlI (0,0-3,0); S2-VIII (0,0-3,0); S3-VIII (0,0-3,0); S8-VIII (0,0-3,0)
MP2-VIII Bo S4-VIII (0,55-3,0); S5-VIII (0,55-3,0); S6-VIII (0,45-3,0); S7-VIII (0,0-3,0);
S14-VIll (0,45-3,0)
MP3-VIII Bo S9-Vlll (0,35-3,0); S10-VIlI (0,4-3,0); S11-VIII (0,6-3,0); S12-VIlI (0,6-3,0);
S13-VIlI (0,55-3,0); S15-VIII (0,6-3,0)
UF IX MP1-IX Bo S1-1X (0,4-3,0); S3-1X (0,3-3,0); S9-1X (0,45-3,0); S10-1X (0,5-3,0);
S15-1X (0,4-3,0)
MP2-IX Bo S2-1X (0,3-3,0); S4-1X (0,3-3,0); S8-1X (0,3-3,0); S11-1X (0,4-3,0);
S14-1X (0,4-3,0);
MP3-IX Bo S5-1X (0,5-3,0); S6-1X (0,55-3,0); S7-1X (0,25-3,0); S12-1X (0,35-3,0);
S13-1X (0,3-3,0)
UF X MP1-X Bo S1-X (0,35-3,0); S2-X (0,5-3,0); S7-X (0,45-3,0); S8-X (0,55-3,0);
S13-X (0,35-3,0)
MP2-X Bo S3-X (0,6-3,0); S4-X (0,4-3,0); S5-X (0,35-3,0); S6-X (0,25-3,0);
S10-X (0,35-3,0)
MP3-X Bo S9-X (0,45-3,0); S11-X (0,55-3,0); S12-VI (0,45-3,0); S14-X (0,55-3,0);

S15-X (0,4-3,0)

UF - Untersuchungsflache; A - Auffiillung; Bo - Boden
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6.3 Ergebnisse nach BBodSchV / Berliner Liste

Die organoleptische Ansprache der entnommenen Bodenproben zeigte keine Auffallig-
keiten.

Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte gemafl BBodSchV fiir den Wirkungspfad Boden -
Mensch, fur die Nutzungsarten Kinderspielflachen, Wohngebiet sowie Park- und
Freizeitflachen und fir den Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze.

Erganzend dazu wurden zur orientierenden Gefahrdungsabschatzung flr das Schutzziel
Grundwasser, die in der Berliner Liste 2005 angegebenen Beurteilungswerte fir einen

Flurabstand < 5 m (ungesattigte Bodenzone) hinzugezogen.

Als Ergebnis kann zusammenfassend festgehalten werden, dass an keiner der insgesamt
30 untersuchten Bodenproben Uberschreitungen der Priifwerte gemaR BBodSchV fiir den
Wirkungspfad Boden - Mensch, fir die Nutzungsarten Kinderspielflachen, Wohngebiet
sowie Park- und Freizeitflachen, analysiert wurden.

Der Vergleich mit den, fir das Schutzziel Grundwasser in der Berliner Liste angegebenen
Beurteilungswerten fiir einen Flurabstand < 5 m, erbrachte ebenfalls keine Uberschreit-

ungen.

Die Analytik hinsichtlich des Wirkungspfades Boden-Nutzpflanze erbrachte fur den im
Ammonium-Nitrat-Auszug analysierten Parameter Cadmium, mit Konzentrationen
zwischen 0,11 mg/kg (MP Bo2-Ill) und 0,14 mg/kg (MP Bo3-lll), auf der Untersuchungs-
flache UF Il Uberschreitungen des MaRnahmewertes (0,1 mg/kg). Legt man den, auf
Flachen mit Brotweizenanbau und stark cadmiumanreichernden Gemisearten, wie
beispielsweise Spinat, Mangold und Sellerie, geltenden MaRnahmewert von 0,04 mg/kg zu
Grunde, ergeben sich auch auf den Flachen UF IV eine (MP Bo1-1V - 0,05 mg/kg) und UF
VI drei weitere Uberschreitungen mit 0,06 mg/kg (MP Bo1-VI und MP Bo3-VI) bzw. 0,07
mg/kg (MP Bo2-VI).

Alle anderen erhobenen Untersuchungsergebnisse entsprechen entweder der Bestimm-
ungsgrenze oder liegen unterhalb der relevanten Prif- / MaBnahmewerte nach BBodSchV.

Nahere Angaben dazu geben die BBodSchV, das Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG) sowie die Berliner Liste 2005 (BL).

Die Probenahmeprotokolle sind innerhalb der Anlage 7, die Ergebnisse der Hand-
bohrungen der jeweiligen Untersuchungsflache in der Anlage 3 dokumentiert. Die Einzel-
ergebnisse der Bodenanalytik gemall BBodSchV / BL kénnen der Unterlage U 3.9, die

jeweils innerhalb der Anlage 8 dargestellt ist, enthommen werden.
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6.4 Ergebnisse nach LAGA

Innerhalb der Tabelle 3 sind die LAGA-Einstufungen, bei denen eine Uberschreitung der
Z0-Werte nach der LAGA Boden analysiert wurde, unter Angabe der mafigeblichen

Parameter zusammengestellit.

Tabelle 3: Einstufung der Mischproben nach Zuordnungswerten der LAGA
UF / Mischprobe | Horizont | Zuordnungs- maRgeblicher
wert nach Parameter [mg/kg]
LAGA
UFI MP1-l A Z1 Blei (95), Cadmium (0,46), Chrom (40), Kupfer (58),
Quecksilber (1,1), Zink (80), TOC (0,8 Masse%)

MP2-1 A Z1 Kupfer (21), Quecksilber (0,25)

UFIl MP1-II A Z1 Quecksilber (0,15)
MP2-1| A Z1 Blei (42), Cadmium (0,45), Quecksilber (0,53),

Zink (71)

UF - Untersuchungsflache; A - Auffullung

Die fur die nach LAGA erfolgten Eluatuntersuchungen der Schwermetalle erbrachten keine

Belastungen.

Bei allen weiteren Mischproben liegen keine erhdhten Konzentrationen der Analysewerte

vor. Damit entsprechen diese Proben dem Zuordnungswert Z0 der LAGA.

Der Zuordnungswert Z0 erlaubt fur Boden die Wiederverwendung des Aushubmaterials

ohne Einschrankung, unbeachtet der technischen Eignung.

Der Zuordnungswert Z1 der LAGA, der fur die Proben MP1-I, MP2-| (UF 1) und MP1-II
sowie MP2-1l (UF Il) ermittelt wurde, stellt die Obergrenze fir den offenen Einbau unter
Berucksichtigung bestimmter Nutzungseinschrankungen, wie die Voraussetzung eines
hydrogeologisch glinstigen Gebietes, dar. Hydrogeologisch gunstig sind dabei u.a.
Standorte, bei denen der Grundwasserleiter nach oben durch flachig verbreitete,
ausreichend machtige Deckschichten mit hohem Rickhaltevermbégen gegeniber
Schadstoffen, Uberdeckt ist. Dies wird in der Regel durch ca. 2,0 m méachtige Ton-, Schluff-
oder Lehmschichten gewahrleistet.

Nahere Angaben dazu gibt auch die LAGA, Heft 20.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei entsprechender Schadstoff-
verteilung, in bestimmten Bereichen der Bohrpunkte auch hdhere Werte angetroffen
werden kdnnen als bisher ermittelt wurden. Zudem handelt es sich um stichprobenartige
Analysen, so dass weitere Verunreinigungen nicht ausgeschlossen werden kdnnen.
Daruber hinaus kann die Bildung von Mischproben dazu fiihren, dass lokal héhere Verun-
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reinigungswerte durch Vermischung mit unbelastetem Material unter die angegebenen

Grenzwerte gedriickt werden.

Die orientierende Altlastuntersuchung entspricht keiner Deklarationsanalyse. Vor Beginn
der Arbeiten werden dazu weiterreichende analytische Untersuchungen erforderlich.
Die Einzelergebnisse der Bodenanalytik gemalR LAGA kdnnen der Unterlage U 3.9

entnommen werden, welche als Anlage 9 der jeweiligen Untersuchungsflache beigefiigt ist.

6.5 Zusammenfassende Bewertung der Altlastsituation

Die Vorkenntnisse (Kapitel 6.1) sowie die innerhalb der Kapitel 6.3 und 6.4 doku-
mentierten Analyseergebnisse geben, wegen des groben Untersuchungsrasters, lediglich

einen orientierenden Uberblick tiber die am Standort bestehende Altlastsituation.

Dennoch lasst sich erkennen, dass das betrachtete Untersuchunsgebiet bereits im
derzeitigen Gelandezustand fiir den Wirkungspfad Boden-Mensch eher unproblematisch

ist.

Punktuelle Sanierungsmaflinahmen, die ggf. einen oberflachennahen Bodenaustausch bis
mindestens 0,30 m unter Gelande, in Bereichen mit sensibler Nutzung, wie u.a. Kinder-
spielplatzen etc., besser bis 0,50 m unter Geldnde erfordern, sind jedoch nicht auszu-
schlieRen. Dazu werden nach fortgeschrittener Planung weiterreichende, nutzungs-

orientierte Untersuchungen in einem engeren Raster erforderlich.

Da hinsichtlich des Wirkungspfades Boden-Nutzpflanze auf drei von zehn untersuchten
Flachen (UF Ill, UF IV und UF VI) Uberschreitungen des MaRnahmewertes fiir cadmium-
anreichernde Gemulsearten nachgewiesen wurden, ist zudem fir Bereiche, die als
Hausgarten oder als Anbauflachen fur Obst, Gemulse und Kichenkrauter genutzt werden,
ein Bodenaustausch bis in eine Tiefe von 0,6 m unter Gelande einzuplanen. Auch hierzu
werden nach Vorliegen konkreterer Planungen ggf. standortbezogene Untersuchungen

notwendig.

Der Vergleich mit den, fir das Schutzziel Grundwasser in der Berliner Liste 2005
angegebenen Beurteilungswerten fur einen Flurabstand < 5 m, lasst erste orientierende
Gefahrdungsabschatzungen flir den Wirkungspfad Boden-Grundwasser zu. Danach sind
derzeit keine Anhaltspunkte flr eine Grundwassergefahrdung aus den anstehenden Bdden
zu erwarten. Um jedoch belastbare Aussagen diesbezlglich tatigen zu kénnen, werden,
nach Vorliegen konkreter Planungen, weitere Boden- und/oder Grundwasserunter-
suchungen aus dem Ubergangsbereich von der ungeséattigten zur geséttigten Bodenzone

erforderlich.
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Bei Bodenaustauscharbeiten ist auf die Einhaltung der Regularien der BBodSchV zu
achten. Dies bedeutet u.a., dass zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht
und/oder von Kinderspielflachen, nur Bodenmaterial verwendet werden darf, welches die
Vorsorgewerte der BBodSchV einhalt.

Zur Realisierung des geplanten Bauvorhabens werden umfangreiche Erdbewegungen
stattfinden, bei denen, insbesondere in den nérdlichen Teilflachen UF | und UF I, die dort
erkundeten Aufflllungen zum grofiten Teil ausgehoben und entsorgt werden.

Wird eine Befreiung vom Altlastenverdacht angestrebt, sind diese mit dem Umweltamt

Pankow von Berlin abzustimmen.

Die bei Baumallnahmen ausgehobenen oder abgeschobenen Bdden sind nach einer

Deklarationsanalytik einer ordnungsgemafen Verwertung bzw. Entsorgung zuzufihren.

6.6 Abschitzung von Entsorgungskosten

Da noch keine konkreten Planungen vorliegen, kdénnen zur Zeit keine belastbaren

Kubaturen anfallender Aushubb&éden angegeben werden.

Jedoch kann, auf der Grundlage der in Kapitel 6.3 beschriebenen Belastung der
Aufflllbéden, die im Bereich der Untersuchungsflachen UF | und UF Il erkundet wurden,
zunachst davon ausgegangen werden, dass diese dem Zuordnungswert Z1 der LAGA
entsprechen.

Auf dieser Grundlage kann exemplarisch, je 1.000 m® Aushubvolumen, mit folgenden

schadstoffbedingten Mehrkosten (ohne Sowieso-Kosten) gerechnet werden:

Aushubkubatur: 1.000 m®x 1,8 /m®=1.800t
LAGA Boden: Z1 (UF lund UF 1)
Entsorgungskosten: Z1 ca. 35.000 - 45.000 EUR (ca. 20 - 25 EUR/t)
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7. GRUNDWASSER

Gemaly Unterlage U 3.4 liegt der Hauptgrundwasserleiter im Untersuchungsbereich in
gespannter Form auf Ordinaten zwischen ca. 46,0 m im Westen und ca. 47,3 m Uber NHN

im Osten vor.

Am westlichen Rand des hier betrachteten Standortes tritt zudem der Hauptgrund-
wasserleiter des Panketals auf Ordinaten zwischen ca. 45,0 m und 46,0 m tber NHN auf.

Der zu erwartende hdchste Grundwasserstand (zeHGW) betragt im westlichen
Randbereich zwischen ca. 46,2 m im Stden und ca. 47,8 m Uber NHN im Norden. Der zu
erwartende mittlere hdchste Grundwasserstand (zeMHGW) wird hier mit Ordinaten

zwischen ca. 46,3 m und 47,2 m Gber NHN angegeben.

Grundwasser wurde bei den zwischen April und Juli 2019 durchgefiihrten Baugrund-
untersuchungen vornehmlich im westlichen und sudwestlichen Untersuchungsbereich als
freies Grundwasser, auf der gesamten Flache darlber hinaus als Schichtenwaser in
unterschiedlichen Tiefen ermittelt.

Die in diesem Zeitraum innerhalb der Kleinbohrungen eingemessenen minimalen und
maximalen Grundwasserstande je Untersuchungsflache sowie der innerhalb einer Flache
eingemessene mittlere Grundwasserstand (GW-S) in Meter unter Gelande [m u. GOK]

bzw. Grundwasserordinaten [m NHN] sind innerhalb der Tabelle 4 dargestellt.

Zur Einmessung aktueller Grundwasser- bzw. Schichtenwasserstande sowie ggf. zur
Entnahme von Grundwasserproben wurden auf den Untersuchungsflachen UF | bis UF X
zudem insgesamt 20 Grundwassermessstellen (P1 bis P20) als so genannte Rammpegel

errichtet.

Das Ergebnis der Stichtagmessung aller Pegel am 08.08.2019 (GW-P), bezogen auf die

jeweilige Untersuchungsflache, kann ebenfalls der Tabelle 4 entnommen werden.

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass am Untersuchungsstandort in
mittleren Tiefen zwischen 1,3 m (UF VII) und ca. 3,9 m unter Gelande (UF I) freies
Grundwasser und/oder Schichtenwasser vorliegt.

Aufgrund oberflachennah anstehender bindiger Béden ist darlber hinaus in jeder
Tiefenlage auftretendes Schichten- und/oder Sickerwasser zu erwarten, worauf auch die
bereichsweise verockerten Sande oberhalb der Geschiebebdden mit Schwankungsbreiten

zwischen ca. 0,2 m und maximal 2,5 m hindeuten.

Die Lage der Grundwassermessstellen kann der Anlage 2, Seite 1 und Seite 2 der

jeweiligen Untersuchungsflache entnommen werden.
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Untersuchungsflache

Grundwasserstinde

GW-S
[m u. GOK/ m NHN]

GW-P
[m u. GOK/ m NHN]

UF I 2,8-5,6(3,9%) /44,8 - 46,6 3,4/452 (P1)
S1-I bis S15-1/ 4,5/457 (P2)
P1, P2
UF Il 1,8-4,4(3,2%)/46,0 -51,6 3,9/45,6 (P4)
S1-Il bis S15-11 / 4,8/45,7 (P5)
P4 bis P7 2,5/48,6 (P6)
2,9/51,1 (P7)
UF Il 1,6-3,9 (2,3%) /45,3 - 47,5 3,0/ 45,3 (P3)
S1-I1l bis S15-111/ 3,9/45,6 (P4)
P3, P4, P8, P9 2,6 /45,5 (P8)
3,8/45,5 (P9)
UF IV 2,8-4,5(3,6%)/46,4-47,7 2,5/48,6 (P6)
S1-1V bis S15-IV / 4,9/46,4 (P10)
P6, P10, P12 4,1/46,5 (P12)
UFV 1,2-3,2(2,1%)/47,7-51,0 2,9/51,1 (P7)
S1-V bis S15-V / 4,9/46,4 (P10)
P7, P10, P13 3,4/49,4 (P13)
UF VI 1,5-3,6 (2,2%)/ 45,4 - 46,9 3,8/45,5 (P9)
S1-VI bis $15-VI / 2,8/45,4 (P11)
P9, P11, P14 2,2/45,3 (P14)
UF VI 2,0-3,5(2,8*) /45,6 - 49,9 4,1/46,5 (P12)
S1-VII bis S15-VII / 3,4/49,4 (P13)
P12, P13
UF Vlil 1,1-1,7 (1,3%)/ 45,5 - 46,4 2,2/453 (P14)
S1-VIII bis S15-VIII / 1,7145,1 (P15)
P14, P15, P16 2,1145,0 (P16)
UF VIX 1,5-3,4 (2,4%)/46,1-48,2 2,1/45,6 (P17)
S1-1X bis S15-I1X/ 2,9/459 (P18)
P17, P18 ’ ’
UF X 2,1-3,3(2,6*)/48,1-49,4 2,9/45,9 (P18)
S1-X bis S15-X / 3,6 /47,8 (P19)
P18, P19, P20 4,8 /47,8 (P20)

GW - S: Grundwasserstande und -ordinaten aus Kleinbohrungen (S), von 04/19 bis 07/19
GW - P: Grundwasserstande und -ordinaten aus Rammpegeln, Messung 08.08.2019

* im Mittel
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8. GRUNDUNGSEMPFEHLUNGEN
8.1 Bauwerke

Die Baugrunduntersuchungen haben ergeben, dass die in Tiefen zwischen 1,0 m und
maximal ca. 3,0 m unter Gelande angenommenen Griindungssohlen der Neubauten
Uberwiegend innerhalb des mindestens steifen, bereichweise weich-steifen Mergels
oder/und den hier vornehmlich mitteldicht, bereichsweise locker gelagerten gewachsenen
und anthropogenen Sanden liegen werden.

Die Grindung der mehrgeschossigen Neubauten kann somit, unter Einhaltung der nach-

folgend aufgefihrten Voraussetzungen, flach, mittels Bodenplatten ausgefiihrt werden.

Die Vorbemessung der Grindungsplatten kann entweder nach dem Steife- oder dem
Bettungszifferverfahren erfolgen.
Fir das Steifezifferverfahren sind die Steifeziffern der Tabelle 1 zu entnehmen.
Fir die Vorbemessung der Platten nach dem Bettungszifferverfahren kann eine Bettungs-
ziffer von

ks = 10 bis 15 MN/m?

angesetzt werden.

Kommen bereichsweise Streifen- und Einzelfundamente zum Einsatz, kdénnen die
Bemessungswerte des Sohlwiderstandes, nach Festlegung der endgiltigen Grindungs-
ordinaten, standortbezogen ggf. Uber Grundbruchberechnungen unter Einhaltung
vertraglicher Setzungen, geman DIN 1054:2012-12 ermittelt werden.

Voraussetzung zur Realisierung einer Plattengriindung ist, dass die innerhalb der
Grindungssohlen anstehenden bindigen Béden eine mindestens steife Konsistenz, die
Sande nach ihrer Nachverdichtung eine mindestens mitteldichte Lagerung besitzen.
Stehen im Sohlbereich bereichsweise Aufflllbéden oder weniger tragfahige bzw. nicht
verdichtungsfahige gewachsene Boden an, sind diese gegen verdichtungsfahige, nicht
bindige Bdden zu ersetzen.

Kommen Grindungspolster zum Einsatz sind diese bis zur Griindungssohle einzubringen.
Das nicht bindige Polstermaterial hat grundsatzlich eine Ungleichférmigkeit U > 3 aufzu-
weisen und ist lagenweise verdichtet, mit Lagenstarken von maximal 0,3 m und einer
mindestens mitteldichten Lagerung, unter Berlicksichtigung eines Lastausbreitwinkels von
45°, einzubringen.
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Es wird darauf hingewiesen, dass bindige Béden gegenitber Wasserzutritt und mecha-
nischer Einwirkung empfindlich reagieren und aufweichen koénnen. Zudem kann es
innerhalb der Frostperioden zu Frostschaden kommen. Diesbezigliche Vorkehrungen sind

vom Erdbau zu treffen.

Werden die Bauwerke mit Kellergeschoss in einer maximalen Grindungstiefe von ca. 3,0 m
unter Gelande ausgefihrt, haben die Grindungsmaflinahmen im Schutze einer abge-
bdschten Baugrube zu erfolgen, wobei auf einen Béschungswinkel von maximal 45° zu
achten ist. Weitere Angaben dazu sind der DIN 4124:2012-01 zu entnehmen.

Kommen Tragerbohlwande zum Einsatz, kdnnen zur Vorbemessung des Verbaus die in

der Tabelle 1 angegebenen Bodenkennwerte verwendet werden.

Da im Bereich der Baugrubensohlen mit Schichtenwasser, bereichsweise ggf. auch mit
freiem Grundwasser zu rechnen ist, sind die Bauarbeiten ggf. im Schutze einer offenen
oder geschlossenen Wasserhaltung vorzunehmen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass zur Ausflhrung einer
Grundwasserhaltung vorab in jedem Fall ein wasserrechtlicher Antrag bei der zustandigen

Senatsverwaltung zu stellen ist.

Die Abdichtung erdberthrter Bauteile erfolgt gemaf DIN 18533:2017-07.

Die Wassereinwirkungsklasse kann nach DIN 18533-1:2017-07, Tabelle 1 hier unter der
Voraussetzung, dass auf die erdbertihrten Bauteile eine Wassersaule von kleiner 3,0 m
einwirkt, mit W2.1-E angegeben werden.

Alternativ dazu wird empfohlen, die erdberiihrenden Bauteile in WU-Beton, als so

genannte weilte Wanne, auszufihren.
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8.2 Frei- und Verkehrsflachen

Die im Untersuchungsbereich erkundeten Baugrundverhdltnisse fuhren fur Frei- und

Verkehrsflachen zusammenfassend zu folgenden Gegebenheiten und Anforderungen:

Vor der Herstellung von Verkehrsflachen sind die anstehenden Oberbdden ganzlich sowie
Aufflllungen bis in eine Tiefe von mindestens 0,5 m unter Geldnde grundsatzlich zu
entfernen und gegen ein lagenweise verdichtet einzubringendes rolliges Material mit einem
Ungleichformigkeitsgrad von U > 3 zu ersetzen.

Der Einbau von Austausch-, Trag- und Frostschutzschichten hat lagenweise, in Abhangig-
keit des eingesetzten Verdichtungsgerates, mit Starken von 20 cm bis 30 cm zu erfolgen.
Sollten im Planumsbereich Béden mit kompressiblen Bestandteilen vorgefunden werden,

sind die Austauscharbeiten entsprechend tiefer zu flhren.

Auszufihrende Grindungspolster sind immer - sofern nicht durch andere konstruktive
MaRnahmen die seitliche Stltzung des Polsters erreicht wird - mit einer Verbreiterung

entsprechend des Lastverteilungswinkels von ca. 45° bis auf die Solltiefe zu fihren.

Zur Uberpriifung der geforderten Mindesttragfahigkeiten des Planums sind vor Ort

geeignete Verdichtungskontrollen, z.B. Plattendruck- und Proctorversuche durchzufihren.
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9. ANGABEN ZUR VERSICKERUNG

Die Baugrunduntersuchungen haben ergeben, dass unterhalb von im Mittel ca. 0,4 m
starken Oberbdden bzw. bereichsweise vorhandener Auffullungen, die im Mittel Starken
von 1,3 m (UF 1) bzw. 1,1 m (UF Il) besitzen, Sande der Bodengruppen SE und SU
anstehen, die im Bereich der Untersuchungsflachen UF | bis UF IV und UF VIII bis in
Tiefen zwischen ca. 0,5 m und 6,0 m unter Gelande, innerhalb der tbrigen Flachen UF V,
UF VI, UF VII, UF IX und UF X bis in Tiefen zwischen ca. 0,5 m und maximal 2,0 m unter
Gelande reichen.

Darunter folgen Geschiebelehm und -mergel der Bodengruppen ST* und TL oder stark
schluffige Feinsande der Bodengruppe SU*.

Sandschichten, die darlber hinaus vorherrschen sowie den vorliegenden Geschiebe-
mergel durchziehen und unterlagern, kénnen vornehmlich den Bodengruppen SE, SU und
SU* zugeordnet werden.

In Bereichen mit geplanten Versickerungsanlagen sind die Ober- und Auffullbéden bis zu
den gewachsenen Bdéden auszuheben und ggf. gegen unbelastetes, versickerungsfahiges
Material zu ersetzen.

Fur die freiliegenden Aushubsohlen ist nachzuweisen, dass die Beurteilungswerte der

Berliner Liste 2005 eingehalten werden.

Die im Liegenden, unterhalb der Ober- und Auffullbéden tGberwiegend erkundeten Bdden
der Bodengruppen SE und SU sind gemat DWA-Arbeitsblatt A 138 fir eine Regenwasser-
versickerung geeignet.

Bdden der Bodengruppen ST*, TL und SU*, wie diese den SE- und SU-Béden folgen bzw.
unmittelbar unterhalb der Ober- und Aufflllbéden anstehen, besitzen Durchlassigkeits-
beiwerte kleiner 1 x 108 m/s und sind zur Versickerung von Regenwasser wenig geeignet.

Zur Bemessung von Versickerungsanlagen kann fir die SE- Béden mit einem Durchlassig-
keitsbeiwert von ki = 1 x 10* m/s, firr die SU-Boden mit einem Durchlassigkeitsbeiwert von

ki = 5 x 10 m/s gerechnet werden.

Es wird empfohlen, eine Versickerung von Niederschlagswasser Uber entsprechend

dimensionierte Mulden oder Gber Muden- / Rigolensysteme zu realisieren.

Nach Festlegung der Lage geplanter Mulden- bzw. Rigolenstandorte sollten zur
Bemessung der Versickerungsanlagen im Vorfeld weitere Baugrund- bzw. insitu - Ver-
sickerungsversuche durchgefiihrt werden.

Zudem sollte das geplante Grundwassermonitoring tUber die vorhandenen Grundwasser-

messstellen zur Anwendung kommen.
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ERGANZENDE HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

Die durchgefihrten Untersuchungen liefern lediglich einen stichprobenartigen Auf-

schluss im Bereich des Untersuchungsstandortes.

Das Bauvorhaben ist in die geotechnische Kategorie GK-2 einzuordnen. Folgerichtig ist
nach den Vorgaben der DIN 1054 der Geotechnische Entwurfsbericht zur Fortschreib-

ung zu bringen.

Nach der Festlegung der Gebaudelage und deren Grindungsordinaten, der Lage von
Infrastruktur- und Versickerungsanlagen sind die vor getatigten Angaben zu tberprifen
und Uber weiterreichende Baugrunduntersuchungen zur konkretisieren.

Ein ggf. geplanter Wiedereinbau von Bdden mit Zuordungswerten der LAGA >Z0 ist mit
dem Umweltamt abzustimmen. Fir einige Proben werden die Vorsorgewerte nach
BBodSchV (Anhang 2, Tab. 4) uberschritten, so dass vor dem Hintergrund des
bereichsweise geringen Grundwasserflurabstands ein Wiedereinbau dieser Bdden

grundsatzlich nicht zulassig ist.

FUr den gesamten Untersuchungsstandort besteht Kampfmittel-, auf dem ehemaligen
FHTW-Standort darGber hinaus Bombenblindgéngerverdacht, so dass vor Beginn von
Erd- bzw. Bauarbeiten ein fir Munitionssuche und -bergung zugelassenes Unter-
nehmen hinzuzuziehen ist. Detaillierte Angaben zum Kampfmittelverdacht sind der

Unterlage U 3.7 zu entnehmen.

Voraussetzung fir das geplante Grundwassermonitoring ist, dass die Oberkanten der

von uns gesetzten Pegel vorab durch einen Vermesser einnivelliert werden.

Im Zuge der Feldarbeiten wurden keine vermuteten unterirdischen Leitungen ehe-
maliger Rieselfelder erkundet, so dass auf geplante Baggerschirfe zur exakten Loka-
lisierung der Leitungen zunachst verzichtet wurde.

FiUr erganzende Erlauterungen und Beratungen zu grundbau- und umwelttechnischen

Fragestellungen stehen wir gerne zur Verfigung.

b, F e

Prof. Dr.-Ing. H. Kleen M.Sc. Birgit Tamme

ANLAGEN 1 bis 9 der Untersuchungsflachen UF | bis UF X



